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COMPOSITION CHIMIQUE
S107 i supa  99%
ALO;s mfa 0,20%
FesOq i mta 0,10%
CaO ..., mfa 0,03%
KsO i mfa 0,01%
TIO; e, infa 0,06%
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Histogramme des refus partiels
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Courbe des refus cumulés

SABLE Extra siliceux

Ref.: SI-VX02L

Microns

PROPRIETES PHYSIQUES

PH. ..o, <~/
Humidité .........coovviininnnnan.... ~ 8%
TEN/DIO....oooa 348 um

REPARTITION GRANULOMETRIQUE

Tamisage

Ouv.
de mailles

Moyenne

des refus |des refus| passants |en passants
en partiels cumulés | cumulés | cumulés
MICTONS ¥/

0 Yo Yo Yo
3150 | 000 | 000 | 100,00 | 98-100
800 | 1424 | 1996 | 8004 | 70-90
160 | 561 [9910] 090 | 0-4
_Fond | 090 [10000] 000 | 0O
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