Pourcentages

Pourcentages

SABLE Extra siliceux

Ref.: SI-VX500LS

COMPOSITION CHIMIQUE
S1IO05 i, supa  99%
AlLOs i mfa 0,20%
Fe Oy v, mta 0,10%
Cal .o, infa 0,03%
KO i, mta 0,01%
T105 o, infa 0.,06%
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PROPRIETES PHYSIQUES

PH. o =
Humidité (sortie usine) infa ............... 0,1%
TEN/DIO....oo i, 181 um

REPARTITION GRANULOMETRIQUE
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Indice de finesse : 53 £+ 3 AFS

Courbe des refus cumulés (ASTM)

Fond

Histogramme des refus (AFNOR)
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Fond

Tamisage ASTM

Tolérances

Ouv.
de mailles

Moyenne
des refus

Moyenne Moyenne

des refus
cumulés

passants
cumulés

en passants
cumulés

en partiels
microns /e

Yo Yo Yo
600 | 000 | 000 | 10000 |99.9-100

106 | 291 | 9997 | 003 | 0-1

75 | 003 | 10000 | 000 | 0-05

53 | 000 | 10000 | 000 | 0
Tamisage AFNOR

Ouverture de Tolérances

Refus
cumulés

Retus

Passants
cumulés

Passants
cumulés

mailles en
microns

partiels

Jo Yo Yo Yo Yo
500 | 163 | 163 | 9837 |
160 | 3463 | 9523 | 477 | 0-30
125 | 441 | 9964 | 036 |
_ Fond | 048 | 10000 | O |
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